ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ 12302-2013

МКС 55.080
ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ 12302–2013 «Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия»
Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №                   от                       202   )

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС 

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:                                     [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации
Предисловие. Пункт 3. Таблицу «За принятие проголосовали» дополнить строками: 
«

	Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97
	Код страны по МК 
(ИСО 3166) 004–97
	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

	Казахстан

Таджикистан
	KZ

TJ
	Госстандарт Республики Казахстан

Таджикстандарт


».

Раздел 2. Заменить ссылки: датированные на недатированные;

заменить ссылку: «ГОСТ 12.3.030–83 Переработка пластических масс. Требования безопасности» на «ГОСТ 12.3.030 Система стандартов безопасности труда. Переработка пластических масс. Требования безопасности»;

исключить сноски:
«

1) Действует ГОСТ 9142—2014.

2) Действует ГОСТ 17527—2014 (ISO 21067:2007)».

Раздел 3 дополнить пунктами 3.2 и 3.3:

«3.2 рециклированный полимерный материал: Полимерный материал (пластмасса), полученный в ходе производственного процесса переработки из восстановленного (утилизированного) полимерного материала и являющийся готовой продукцией или компонентом, предназначенным для включения в состав готовой продукции.
3.3 механически рециклированные полимерные материалы: Рециклированные полимерные материалы (пластмассы), которые перерабатывают во вторичное сырье с неизменной химической структурой, например, размолом/дроблением/измельчением в порошок, пластинки или гранулы, или непосредственно новую продукцию».
Раздел 5.3. Пункт 5.3.1 дополнить абзацем:

«Не допускается применение механически рециклированных полимерных материалов в изделиях, контактирующих с пищевой продукцией».
Руководитель разработки, разработчик

Генеральный директор ООО «Компания «ЕвроБалт»                                    А.В. Минин
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